1.Maf / Dimensions / Pasmepbl

TECHNISCHES DATENBLATT /LEISTUNGSMERMALE VOM PRODUKT
TECHNICAL DATA / PERFORMANCE PROPERTIES OF PRODUCT
TEXHUYECKUE OAHHbIE / CBOMCTBA NMPOAYKTA

L,mm B, mm Th, mm
3050 1600 20
3050 800 20
2. Physikalische und mechanische Eigenschaften / Physical and mechanical properties / ®usnueckue n MexaHnyeckue cBoiicTea
Eigenshaft Ergebnis Priifmethode Priifinstitut
Property Result Test method Testing organisation
CBoiicTBO Pesynbrar Meron ucnbitanmii Wcnonnutens Tecta
Dichte 2306 kg/m3 BS EN 14617-1.2013 SNQS & TC*
Density
MnotHoCTb
Biegefestigkeit 70,3 MPa BS EN 14617-2.2008 SNQS & TC*
Flexural strength
Mpoy4HoCTb Npu n3rnbe
Druckfestigkeit 211 MPa BS EN 14617-15.2008 SNQS & TC*
Compressive strength 229 MPa ASTM C 616 -03 TOV SUD 2
MpoyHOCTb Ha CKaThe
Mohs Harte 6 EN 101 1991 SNQS & TC*
Mohs Hardness
TeeppocTtb no Moocy
3. Anwendungseigenschaften / Using properties / lpumenutenbHble cBoiicTBa
Eigenshaft Ergebnis Priifmethode Priifinstitut
Property Result Test method Testing organisation
CBoiicTBO Pesynbrar Mertop ucnbITaHui Wcnonnutens Tecta
StoRbeanspruchung 12,73 ) BS EN 14617-9.2005 SNQS & TC*
Resistance to impact
ConpoTueneHue ynapy
Frost- und Taubestandigkeit KMf 25 99,9 % BS EN 14617-5.2012 SNQS & TC*
Freeze and thaw resistance (70,2 MPa after 25 cycles)
Mopo3ocToitkocTb
Temperaturwechselbestandigkeit ARf20* -1,6 % BS EN 14617-6.2012 SNQS & TC!
Thermal shock resistance (69,2 MPa after 20 cycles)
CTOMKOCTb K U3MEHEHUIO TeMnepaTypbl 0,05% (mass change)

no visual change
Wasserabsorption pass BS EN 14617-1.2013 SNQS & TC!
Water absorption 0,053%
Abcopbums Boson
Verhalten bei Abriebbeanspruchung 29,5 mm BS EN 14617-4.2012 SNQS & TC1
Abrasion resistance
CTOMKOCTb K UCTUPAHWMIO
Chemische Beanspruchung Class C4 BS EN 14617-10.2012 SNQS & TC1

Chemical resistance

COI'lpOTMB}'IeHMe XWUM. peareHTam

1SNQS & TC - Priifbericht / Test report / Otuet
2TV SUD - Priifbericht / Test report / Otuer
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